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TECHNICZNE ZALECENIA EKSPLOATACJI SYSTEMU DACHOWEGO

DLA WYROBOW PRODUKOWANYCH Z BLACHY PRZEZ BRATEX DACHY WAZNE 0D 01-08-2012
[techniczne zalecenia zachowuja swoja wazno$¢ do kolejnego wydania)

Zalecamy zapoznanie sig z najnowsza wersja dokumentu, ktory zawsze jest dostepny pod adresem www.bratex.pl.

Ninigjsze techniczne zalecenia maja zastosowanie do wyrobow z blach powlekanych organicznie na bazie blach ocynkowanych czystym cynkiem lub stopami cynku oraz blach tzw.
Laluminiowych” ze stopéw aluminium-mangan-magnez, przeznaczonych do pokrywania dachdw, zewnetrznych Scian budynkow lub systeméw rynnowych Struga.

Wyroby Bratex z blachy to materiat trwaty, ale wymagajacy starannego przygotowania do eksploatacji, aby podczas przenoszenia, sktadowania i uzytkowania nie stracit swoich
waloréw. Stosowanie si¢ do ponizszych zasad pomoze Panstwu uniknaé przykrych i niespodziewanych efektoéw strat warto$ci systemu dachowego oraz zachowaé warunki gwaranci
obowigzujacej na podstawie osobnego dokumentu opracowanego przez Bratex Dachy.

ZASTRZEZENIA

Firma Bratex Dachy zastrzega, Ze wystapienie przynajmniej jednej z ponizszych okolicznodci nie powoduje utraty wartosci zakupionego wyrobu i nie moze by¢ powodem do zwrotu

towaru lub rekompensaty.

1. Rozbieznosci w odcieniach koloréw moga dotyczy¢ réznych partii materiatu wsadowego, takze w zakresie jednego zamoéwienia (dotyczy to takze blachy ptaskiej i akcesoriow).
Jest to zjawisko uzaleznione od technologii stosowanej przez huty, na ktére firma Bratex Dachy nie ma wptywu.

2. Przy wyborze pokrycia na rabek stojacy nalezy pamigtac o tym, ze efekt uwypuklenia zainstalowanych paneli na dachu jest zjawiskiem naturalnym oraz w pewnych warunkach
pogodowo-atmosferycznych (m.in. wietrznych) moze objawiat sig styszalnym falowaniem powierzchni blachy. Nie mniej jednak nie wptywa to na obnizenie wartosci produktu i
wynika z cech samego profilu jak i metody krycia na rabek stojacy.

3. Produkty Bratex Dachy, to wyroby przeznaczenia budowlanego. Wystepujace na lakierowanej powierzchni wyrobow niewielkie rysy (nawet cyklicznie powtarzajace sig) lub
delikatne zagiecia sa wynikiem procesu produkcyjnego i w zaden sposob nie zmniejszaja wartosci produktu oraz nie powoduja wady wyrobu. Zaleca sig dokonanie zabezpieczen
farbka do zapraw (opis w dalszej czgsci).

TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE ORAZ PRZENOSZENIE

1. Wyrobow z blachy nie nalezy przechowywac w stanie dostawy (towar w paczce lub zwigzany) diuzej niz dwa tygodnie. Jezeli zachodzi konieczno$¢ dluzszego przechowywania, to
wyroby nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknigtych, wentylowanych, zabezpieczonych przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz szybka zmiang temperatury i
wilgoci.

2. Dluzsze przechowywanie wyroboéw z blachy powinno odbywac sig wedtug nastepujacych zasad skiadowania:

al  usunac folig (takze klejona) stosowana do pakowania wyrobéw podczas transportu;

bl minimalna odlegto$¢ wyrobow od podioza, to 20cm;

¢} kazdy arkusz blachy musi by¢ oddzielony od kolejnego sucha drewniang przektadka o grubosci co najmniej Tcm, a odlegto$t pomiedzy przektadkami powinna wynosic
okoto 80cm;

d]  odlegtosc koncowych krawedzi arkuszy blach od przektadki powinna wynosic¢ okoto 50cm.

3. W przypadku zamoknigcia wyrobow z blachy podczas transportu nalezy je przed magazynowaniem bezwarunkowo wysuszy¢ a pojedyncze arkusze blach oddzielic drewnianymi
przekfadkami.

4. Przy recznych pracach roztadunkowych zaleca sig stosowac rekawice ochronne. Podczas recznego roztadunku blach nie nalezy przesuwac arkuszy po sobie oraz po podiozu, gdyz
istnieje ryzyko zarysowania powloki przez ziarnka piasku i ostre krawedzie. Nalezy takze unikaé wyginania blach (rys. 1). Do roztadunku i przenoszenia na miejscu budowy arkuszy
blach o dtugosci nie przekraczajacej 4m wymagana jest obecno$t dwach osob, a dla diuzszych arkuszy blach odpowiednio wigkszej ilosci 0s6b w celu zminimalizowania ryzyka
trwatych odksztatcen mechanicznych. Nie wolno przenosic blach w pozycji poziomej do podfoza za krawedzie nakrywajace, gdyz powoduje to trwale odksztalcenie profilu.
Arkusze nalezy przenosi¢ pionowo (diuzsza krawed? réwnolegle do podioza) oraz trzymaé po stronie rowka kapilarnego (krawedz nakrywana, pod zakladka) i w miejscu
przettoczenia, gdzie produkt jest najsztywniejszy (rys. 2). W przypadku paneli dachowych na rabek stojacy zatrzaskowy arkusze musza by¢ przenoszone za ,rabek” od strony
otwordw montazowych w pozycji pionowej (trzymac 1,5m od korica arkusza). Bezwzglednie nie wolno zdejmowac arkuszy blach za same korice, poniewaz grozi to uszkodzeniem
panelu.

5. Wyrobow z blachy nie wolno przechowywaé w $rodowisku gdzie wystepuja czynniki przyspieszajace korozjg (takie jak na przykfad: duza zawarto$t chlorku w powietrzu, zwigzki
chemiczne, dym, popioty, pyt cementowy, odchody zwierzece).

MONTAZ, EKSPLOATACJA NA DACHU ORAZ KONSERWACJA

1. Instalacja wyrobow z blachy powinna by¢ wykonywana przez specjalistyczng ekipe dekarska posiadajaca uprawnienia wysoko$ciowe oraz wszelkie inne, niezbedne do tego
rodzaju prac.

2. Bratex Dachy nie odpowiada za jako$¢ wykonanych prac dekarskich.

3. Przy pracach i cigciu wyrobow z blachy nie wolno uzywac urzadzen $ciernych i szlifujacych typu szlifierka katowa powodujacych efekt termiczny uszkadzajacy powtoke. Jedynym
rozwigzaniem jest stosowanie specjalistycznych nozyc dekarskich, recznych badz elektrycznych.

4. Podczas poruszania sig po powierzchni dachu na arkuszach blachy nalezy chodzic w migkkim obuwiu oraz stapa¢ wylacznie po wgtebieniach w celu uniknigcia zarysowan powtoki
oraz uszkodzen mechanicznych.
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5. Folia klgjona powinna by¢ usuwana z arkuszy blach w temperaturze min. 15°C aby zapobiec zostawaniu kleju na powierzchni. Jesli temperatura otoczenia jest nizsza zaleca sig
korzystanie z elektrycznej opalarki kierujac jej dysze na cala powierzchnig folii klejonej zachowuijac dystans aby jej nie przypalié. Folia nagrzeje sie po kilku sekundach umozliwiajac
jej Sciagnigcie bez ryzyka pozostawienia kleju na blasze.

6.  Blachy stalowe mocuje sig za pomoca wkrgtdw ocynkowanych z powtoka cynku o grubosci minimum 12¢/m, natomiast tzw. blachy ,aluminiowe” za pomoca wkretow
aluminiowych lub nierdzewnych.

7. Do mocowania wyrobow z blachy za pomoca wkretdw samowiercacych z uszczelka samowulkanizujgca nalezy uzywac profesjonalnych narzedzi o ciaglej regulacji predkosci z
przetozeniem odwrotnym.

8. Nie wolno skfadowa¢ i uzytkowaé wyrobdw w poblizu materiatéw mogacych wywolta¢ korozjg albo w styczno$ci z miedzia, woda zawierajaca jony miedzi czy materiatami
mogacymi wywofat zmiang potencjatu elektrycznego.

9. Blacha ,aluminiowa” nie moze mie¢ stycznosci z niezabezpieczong lakierem powierzchnig blachy stalowej, blachg miedziang lub cieczami wyptywajacymi z niezabezpieczonych
lakierem powierzchni tych blach.

10.  Podczas instalacji rynien zalecamy stosowanie usztywniaczy rynien do pofaczen rynna-rynna i rynna-naroznik oraz wzmocnief rynny, zwlaszcza przy facznikach rynien oraz
naroznikach. Dzigki opisanym elementom uzyskana sztywnos¢ i stabilnos¢ Systemu Orynnowania Struga pozwoli na jego wieloletnie uzytkowanie, nawet podczas cigzkich
warunkéw atmosferycznych.

11. Po skonczonych pracach dekarskich nalezy oczysci¢ dach z metalicznych opitkéw.

12. Skonczone prace dekarskie zaleca sig oceni¢ w celu zbadania jakosci i kompletnosci (szczelno$é pokrycia, wiasciwy montaz, zamalowanie uszkodzen farbka).

13.  Nalezy zwrdci¢ uwage na fakt, ze konstrukcja dachu pracuje i caly system dachowy bedzie ,uktadat sie” od 3-6 miesigcy, najwidoczniej po zakoficzonym okresie zimowym.
Wobec powyzszego, moze pojawic si¢ ponowna potrzeba drobnych korekcyjnych prac dekarskich.

14.  Wszelkie zarysowania na powierzchni wyrobow z blachy nalezy niezwtocznie zamalowac farbka do zapraw dostepna w ofercie Bratex Dachy.

15, Jezeli wyroby z blachy stosowane sa w $rodowisku gdzie wystepuja czynniki przyspieszajace korozjg, w szczegéinosci narazone sg na nig krawedzie wzdtuz ktérych wykonano
cigcie - nalezy zabezpieczy¢ je wedtug .Instrukcji malowania produktu”.

16.  Spadajacy w zimie $nieg i 10d z dachu stanowi niebezpieczenstwo - Bratex Dachy mocno zaleca montaz $niegotapow jako elementu zwigkszajacego bezpieczenstwo
uzytkownikow obiektu. Stalowe i ,aluminiowe” $niegotapy dostepne sa w sieci handlowej Bratex Dachy.

17.  Podczas uzytkowania wyrobow z blachy nalezy cyklicznie dokonywa¢ wzrokowej oceny ewentualnych uszkodzen powtoki lakierniczej spowodowanych chodzeniem po niej przez
ludzi i zwierzgta. Uszkodzenia nalezy niezwiocznie zabezpieczy¢ zgodnie z .Instrukcjg malowania produktu”.

18.  Rynny i inne elementy systemu dachowego odprowadzajace wode wymagaja zwrdcenia uwagi na szczelno$t na faczeniach, niezaleganie lisci (takze w rurach) oraz oczyszczone
sitka rynien (jezeli istnieja). Nalezy takze zwrécic uwage na niezaleganie lodu w rynnach i rurach, ktory moze by¢ przyczyna nieszczelnoci oraz ewentualnych uszkodzen systemu.

19.  Zaleca sig sprawdzenie umocowania hakéw do rynien oraz ewentualnych luzéw w potaczeniach systemu.

20.  Po zakonczonym okresie zimowym nalezy spryska¢ dach jednym z dostgpnych i nieagresywnych myjacych $rodkéw oraz splukac. Szczegolng uwage nalezy zwracic aby mech i
osad z komina nie zalegat na powierzchni pokrycia.

21. Wystepujace zjawisko porastania dachu mchem, plesnia lub glonami (w szczegdinosci na blachach z powloka matowa) jest procesem naturalnym i zaleznym od okolicznosci
$rodowiskowych (drzewa, cien, strona péinocna, stawy). Zalecamy systematyczne mycie dachu.

22.  Potencjalny problem ,korozyjnego pefzania brzegéw”, ktérego nie obejmuje gwarancja jest procesem naturalnym dla stali ocynkowanej ogniowo narazonej na dziatanie czynnikow
zewngtrznych. Objawia sig rdzewieniem krawedzi i nie jest w zadnym przypadku powiazany z nieodpowiednia jakoscia produktu. W przypadku zauwazenia zjawiska podczas
inspekcji systemu dachowego, nalezy niezwtocznie zabezpieczy¢ krawedzie wediug ,Instrukcji malowania produktu”.

INSTRUKCJA MALOWANIA PRODUKTU

Podana instrukcja malowania produktu powinna by¢ stosowana do zabezpieczania powierzchni i krawedzi blach przed nastgpstwem korozji bedacej skutkiem uszkodzen powioki
lakierniczej powstalej podczas instalacji i eksploatacji a takze stosowania w $rodowisku o warunkach przyspieszajacych powstawanie korozji.

Malowanie produktu nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 15°C przy uzyciu $rodkéw (farb) przeznaczonych do tego celu. W przypadku korozji blach nalezy zastosowat
farbe podktadowa z zawartoscia cynku, w innym wystarczy podklad reaktywny.

Rozpoczyna sig od zeskrobania lub zeszlifowania wystepujacej korozji lub zniszczonej powtoki lakierniczej az do samego metalu (uwaga - nie uszkodzié powtoki cynkowej dla blach
stalowych). Przy zabezpieczaniu krawegdzi nalezy delikatnie zmatowic sasiadujaca powtoka lakiernicza, ktora réwniez trzeba pomalowac.

Nastepnie serwisowana powierzchnia musi zosta¢ dokfadnie umyta ciepla woda (zaleca sig stosowanie myjki ci$nieniowej) i sprawdzona pod katem niezalegania na niej pozostatosci
lakieru i produktow korozji. Mozna uzy¢ odtluszczajacego biodegradowalnego $rodka czyszczacego lub po prostu wody z ptynem do mycia naczyn i wspomoc czyszezenie gabka Scotch
Brite.

Na wyschnigta powierzchnig, z ktdrej usunigto powloke i ktdra wyczyszczono nalezy natozy¢ wiasciwag farbe podkfadowa (gruntujaca) i pozostawit do naturalnego wyschnigcia.
Nastepnie starannie nalozy¢ warstwe nowej powlfoki wierzchniej na cafej serwisowanej powierzchni przykrytej lakierem gruntujgcym. Procedurg trzeba powtdrzy¢, jesli przyleganie
farby nie jest wystarczajace.

Niektore zamieszczone informacje dotyczace konserwacji systemu dachowego s3 czynnosciami niebezpiecznymi i wymagajacymi umiejetnosci poruszania sig po pofaciach dachowych.
Bratex Dachy informuje, iz zlecenie opisanej konserwacji pokrycia dachowego powinno zostac zlecone tylko wykwalifikowanej ekipie dekarskiej. Bratex Dachy nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialno$ci za ewentualne wypadki przy pracy wynikle z opisanych czynnosci.

Bratex Dachy sp. z 0.0. s.k., PL 39-200 Debica, ul. Drogowcéw 7, Tel.: +48 14 682 28 22, Infolinia: 801 081 018, info@bratex.pl
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